
Külső megjelenés, szín, halmazsűrűség, tömörítetthalmazsűrűség, izzítási veszteség. 
 
 
A Bayferrox pigmentek alkalmazásánál be kell tartani az A-1039/1995. sz. ÉAB-ban 
előírt követelményeket. 


