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Aceélszerkezetek tlizvedelme -

A kozeljovGben varhato az acé

szerkezetek

tiizallosagi teljesitményét noveld tizvedd termekek

ETAG' -janak hatalyba lépése.

A tlizvédelmi szakemberek ¢és a tervezoi tarsa-
dalom nagy érdeklddéssel varja az épitmények
tiizbiztonsagi teriilete egyik legjelentsebb
termékkarének, az acélszerkezetek forgalma-
zasahoz sziikséges miszaki engedélyek -
harmonizalt elveken alapuld — kidolgozasat
szabalyozd Otmutatd megjelenését.

Az épitmények hasznalati biztonsdganak ¢és
allekonysaganak tlizbiztonsagi kérdései kiemelt
szerepet jitszanak. Ezen beliil kiilonds hang-
stilyt kapnak a teherhordé funkcioval is rendel-
kezi acélszerkezetekkel kapesolatosan azok
a muszaki megoldasok, amelyeket a normal
kériilmények kdzott nagy teljesitményekre
méretezhetd acélszerkezetek azon tulajdon-
saganil kell szamitasba venni, amely szerint
mar 400-500°C-os hémérséklettartominy-
ban a statikai tulajdonsagok jelentds lerom-
lisahoz, végiil a stabilitas elvesztéséhez ve-
zetnek.

TUZALLDSAGI HATARERTEK

Jol ismert tény, hogy a kritikus hémérséklet el-
érése 1obbek kdzon fligg az adott szerkezeti
acélok falvastagsagitol, a szerkezet hokapa-
citasitol, a védetlen szerkezetek esetében a
komponensek profiljatol, tovibba a tliznek
kitett feliilet nagysagatol. Miutan a tiizkGmye-
zeti hdmérseklet dltalaban a kritikus hGmér-
sékletnél jelentdsen magasabb (600~1100°C),
tapasztalati tényként rbgzithetd, hogy a védet-
len acélszerkezetek tiizallosagi hatirértéke
hozzavetdlegesen 00,20-0,25 ora.
Természetesen az épitéstechnikai tizvedelem
biztonsigi kivetelményei, amelyek a legtibb
épiilet esetében az emlitett adottsignal hosz-
szabb tiizallosagi teljesitményt imak eld, kiilin-
bizdé miszaki megoldasok kifejlesztését tették
sziikségessé.

Ennek eredményeképpen mar évtizedekkel
ezelétt mindig az adott kor technikai szinvona-
lanak megfelelden alkalmazasra kertiltek kiilon-
bézé bevonatok, burkolati anyagok, vakolatok.

Az alkalmazott technikak kazott megtalalha-
toak voltak a kirilbetonozds, a kirbefalazis,
a belsé liregek betonnal vagy vizzel valo kitél-
tése. Az egyes szerkezeti megoldasok csoport-
jain beliil széles repertodrja volt a termékeknek,
amelyek hatékonysaga eltérd volt. Tekintettel
arra, hogy a tiizvédelmi kdltségek aranya az
épités-kivitelezés dsszkaltségén beliil jelen-
tissé valt, a kiilinboz0 termékek piaci verseny-
képességét biztonsdgi teljesitményiik mellett

a koltségvonzatuk is befolyasolta.

MIT TARTALMAZ AZ ETAG?

Hazai viszonylatban valamennyi acélszerke-
zetekhez hasznalt tiizvédd termék forgalmaza-
sihoz EME™t kell beszerezni, Ez az engedély
minden esetben pontos informaciokat tartal-
maz a termékek tizallosagi teljesitményt
noveld adatairdl és alkalmazasi feltételeirol.
Az Unidban, az egyes tagorszigokban a hazai-
hoz hasonlo szabalyozisi és engedélyezési rend
volt és van gyakorlatban, azaz a nemzeti enge-
délyezd szervezetek altal kiboesdtott doku-
mentumok szolgalnak az orszigon beliili for-
galmazas alapjaul.

A Unién beliili szabad kereskedelem eldsegi-
tése érdekében mind a gyarté, mind az enge-
délyezd szervezetek szamara fontos volt és
eldnyikkel jart a harmonizicios munka meg-
inditasa, amely egységes alapokra helyezte
azokat a vizsgalati modszercket, amelyeket
az egyes nemzeti mindsité laboratoriumok
alkalmazhatnak. Ugyanakkor még nagyobb
érdek flizGdott ahhoz, hogy a miiszaki enge-
délyezés is egységes elvek szerint torténjen.
Az EOTA’-ban valamennyi nemzet engedé-
lyezl szervezetének bevonasdval (ez hazink-
ban az EMI Kht',) évekkel ezelott megindult
a tlizvédo termékek miiszaki engedélyeinek
elkészitéséhez alapdokumentumként szolgald
atmutatd (ETAG) kidolgozasa.

Az ETAG 018 jelzetd dokumentum négy rész-
bal 4ll, amelyben az altalinos elGirdsokat tar-
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Tudoményos igazgato EMI Kht,, tanszékve-
zetd a Pecsi Tudomanyeqgyetem Pollack Mi-
hily Kardnak Anyagvizsgdlati és Mindség-
biztositasi Tanszéken, FO szakterilete: az
épitéstechnikai tizvédelem kutatds, szabva-
nyositas, szakertdi tevekenyseéq az épitészeti
s vegyipari biztonsag teriletén.

talmazo elsd rész mellett kiilon-kiilon doku-
mentumokban keriilt kidolgozasra a reaktiv
bevonatok, a védivakolatok, valamint a bur-
kolati rendszerek és elemkészletek elGirasai.
A 2004-ben kezd6dd hatalybalépési folyamat
ez ¢v végéig tart, ¢s a jovo évben, amint az
Eurdpa valamennyi unios orszagaban, hazank-

ban is kitelezd érvényiivé valik.

ETAG 018-1 ALTALANDS ELOIRASOK

E dokumentumban megtalilhatoak azok az
alaki és tartalmi igénypontok, amelyek a kiilon-
bizd tiizvedo termékek ETA -inak Gsszealli-
tasanal figyelembe veendok.

A dokumentum bemutatja a felhasznalasi kate-
goridkat a klimatikus viszonyok szempontja-
bol is, amely kiiléndsen a kiiltéri hasznalatra
alkalmazandd termékeknél kiemelt jelentGségti.
Részletes informéciok taldlhatéak — egyér-
telmil fogalom-meghatirozisok kiséretében
— a kiilonbdz0 szerkezeti komponensekhez
alkalmazando tlizvedd termékek teljesitmény-
szintjel, illetve osztalyai vonatkozasaban. Az
itmutato foglalkozik a hasznalati élettartam
&5 tartossag kérdéseivel is. Ez a szoban forgd
termékkorben kiilonos jelentéségil, mert a
mindsité vizsgilatok magas koltségvonzata
miatt csak rendkiviil kevés megbizhato ered-
meény all rendelkezésre arrdl, hogy milyen az
oOsszefligges a védoképesség ¢és a hasznalati
idétartam, tovabba a killonbozd kitéi vagy
kimyezeti feltételek kbzott. E fejezetben rész-
letes tdjékoztatas talalhato az egyes termékek

A Iizbiztonsdg kiemell szerepel jatszik
ar acélszerkezetek forgalmazasaban
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Kocsis Laszlo

Tizvédelmi és kornyezetmérnoki diplomaval
rendelkezik. A Paksi Atomer6m épitészeti
allapotellendrzésében vesz részt 2002 ota.
Az EMI Kht.-t 2003 ota képviseli a Tazvédeimi
vizsgald, ellendrzd és tanisito szervezetek
Eurdpai Csoportjaban (EGOLF).

és elemkeészletek megfelelGség-igazolasaval
kapcsolatos altalanos eléirdsokrol, tobbek
kozitt a gyarto és forgalmazo, tovabba a fiig-
getlen, tansito szervezetek feladatairdl. Pon-
tos instrukciok vannak az elsd tipusvizsgalatok
clvégzésének rendjérdl, a kiilonbozd megfele-
l6ség-igazolasi modozatoktol fliggden. A fel-
soroltakat kévetden, a dokumentum modellt
mutat be az egyes termékekre vonatkozo eurd-
pai miiszaki engedélyek tartalmi kritériumaira
vonatkozoan, Maga a dokumentum nagyon
lenyeges és fontos atfogo tajékoztatot tartalmaz
az acélszerkezetek védelmével kapesolatos
Eurocode (ENV 13381-4) hasznalatira. Emel-
lett a szakemberek figyelmébe ajanlhatd,
hogy informaciok nyerhetdk a kibetonozott
iireges acélpillérek védelmével foglalkozo
ENV 13381-6-hoz is.

ETAG D18-2 — Acélszerkezetek tiizvédelmi
céli reaktiv bevonatai

Az Gtmutato elsésorban azokkal a hé hatisara
felhabosodo, intumescent festékekkel, illetve
festékrendszerekkel foglalkozik, amelyek az
acélszerkezetek korroziovédelmét és a kdmye-
zeti kitétek elleni védelmet is szimultan biz-
tositjak.

A dokumentumban bemutatisra keriil az a
specialis vizsgalati modszer, amellyel a ke-
letkezd szigetel6hab hdszigetelGképességét
kell mérni. Pontos Otmutatas talalhato arra
vonatkozoan, hogy milyen kériilmények kozott
kell a modelleket kondicionalni, tovabba mi-
lyen mechanikai kritériumoknak kell a kelet-
kezd szigetelohab-rétegnek megfelelnie, illetve
a termékek identifikalasanak mik a szabalyai.

ETAG 018-3 — Tiizvédd vakolatok, vakolati
rendszerek

A specidlis habaresok, illetve vakolatok alkal-
mazisa a miltban az egyik legelterjedtebb
védelmi modszer volt a tartdszerkezetek tiiz-
vedelmi teljesitményének fokozasa teriiletén,
A kordbban alkalmazott, szorasos technolo-
giaval felhordott tiizvédd vakolatok koziil a
legismertebbek az azbesziszil-tartalmiak vol-
tak. Ezeket — els6sorban egészségkarositd hata-
suk miatt — kivontik a forgalombol. (Ezekre

ma mar miiszaki specifikdcio sem késziilhet.)
Az jonnan kifejlesztett tlizvédd habarcsok
tobbségiikben cementbizis, finomszemesés
asvanyokkal kevert szarazhabarcsok, valamint
asvanyi rost alapti vakolatok.

A dokumentum — e termékek kérében —a mii-
szaki engedély elkészitéséhez ad Gtmutatast,
rigziti a gyartok és a tanisito szervezetek,
toviibbé a kijeldlt laboratoriumok altal elvég-
zendd mindsitd vizsgalatok korét, illetve bemu-
tatja a vizsgalati szabvanyok listajat. Az (t-
mutaté irdnyado informaciokat tartalmaz a
termékek alkalmazasi teriileteinek és feltéte-
leinek rendjérdl is.

ETAG 018-4 — Tiizvedd lemezek, tablak és
szovetek

A burkolatok a szerelt, tiizvédelmi céll termé-
kek csoportjit jelentik. Széles kirben valo el-
terjedésiiket annak koszonhetik, hogy gyor-
san ¢s viszonylag egyszeri technologiai mii-
velettel lehet a burkolati elemeket felszerelni
mind vizszintes, mind fliggdleges, illetve fer-
de feliiletekre, és magas tiizallosagi teljesit-
mény biztosithato a védett szerkezet részére.
Alkalmazasuk kiil- és beltéren egyarant gya-
kori. Mivel az ilyen tlizvédd anyagok alkal-
mazdsa nemesak falszerkezetek védelmeként
tortenik, minden esetben figyelembe lehet és
kell venni, hogy az adott szerkezetet hany ol-
dalrol érheti a tiiz hatasa. A tlizvedo lemezek,
elemkészletek alkalmazasa sordn gyakori, sa-

Jatos tiizvédelmi probléma, hogy a tablak ko-

z0tt hézagtomitd anyagokat kell alkalmazni,
amelyektdl Ggyszintén elvart a védelem integ-
ritisdnak biztositisa a méretezett tlizallosagi
hatirérték teljes idGtartaman beliil, A tiizvédd
burkolati rendszerek specifikus elemei a rog-
zitésiikre szolgalo segédszerelvények (csava-
ros kotések, ragasztok), amelyek szintén elvi-
laszthatatlan és nem csereszabatos komponen-
sei a tlizvédo burkolati rendszereknek.

Az ETAG 018 hatdlybalépését kdvetden, illet-
ve az az alapjan késziilt europai miiszaki enge-
déllyel (ETA-val) rendelkezd termékekre a
gyartok — megfelelség-igazoliasi kitelezett-
ségeik teljesitése mellett — termékeiken elhe-
lyezhetik a CE jelolést.



